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Dlaczego wapno jest lepsze
niz plastyfikator?
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Czym rézni sie wapno od plastyfikatora?

Zywotnos$é — Korozja biologiczna —

KJ-" A =4

i=, Zaprawa z plastyfikatorem:
e Brak odpornosci na korozje biologiczna.

- Dlugotrwata odporno$¢ na korozje biologiczna.

él Zaprawa z wapnem:
—

Zaprawa z wapnem: ‘= Zaprawa z plastyfikatorem:
Gwarantowana dtugowiecznos$¢ muru. _ _-_} Ryzyko szybkiej destrukcji muru.

Przyczepnosc¢ — Mikropekniecia —

~ Zaprawa z plastyfikatorem:

i=, Zaprawa z plastyfikatorem: él Zaprawa z wapnem: _
_ ‘o= Niska przyczepnos$¢ zaprawy. | Samozabliznianie sie mikropeknied. o= Koniecznos¢ naprawy mikropekniec.

é Zaprawa z wapnem:
= Wysoka przyczepnosc zaprawy.

Szczelnos¢ potaczenia —

‘= Zaprawa z plastyfikatorem:
e Duze ryzyko wykwitow.

| Zaprawa Z wapnem:

A=, Zaprawa z plastyfikatorem:
- Ograniczenie ryzyka powstania wykwitéw.

Zaprawa z wapnem: .
;r Szybka utrata szczelnosci zaprawy.

Duza szczelno$¢ zaprawy zapobiega
whnikaniu wody.

y



Dlaczego wapno jest lepsze niz plastyfikator?

Najwazniejsze argumenty przemawiajgce za stosowaniem
wapna zamiast plastyfikatorow

Stosowanie plastyfikatorow ostabia przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, a tym samym
umozliwia fatwe wnikanie wody do wnetrza muru. Stanowi to gtéwng przyczyne uszkodzen
wielu konstrukcji murowych w krotkim okresie czasu od momentu ich wymurowania.

Stosowanie plastyfikatoréow w zaprawach budowlanych znacznie zwieksza ryzyko:

e Utraty wytrzymatosci zaprawy na sciskanie nawet o okoto 50%. —
e Utraty wytrzymatosci zaprawy na zginanie nawet o okoto 30%. ":

e Utraty przyczepnosci zaprawy do materiatu $ciennego.
e Powstania wykwitow solnych na licach materiatow $ciennych muru.

Stosowanie plastyfikatorow w zaprawach budowlanych z uwagi na zréznicowanie powstatych
zapraw wymaga badan laboratoryjnych kazdej partii zaprawy przygotowanej jednorazowo

do uzycia.

Koszty 1m3 zaprawy

Koszty 1m3 zaprawy z wapnem (proporcje 1:1:6) okoto 170 zt *
Koszty 1m3 zaprawy z plastyfikatorem (proporcje 1:0:6) okoto 170 zt *

* Koszty wg opracowania nr 501/H/4438/1510 Politechniki Warszawskiey.

* Skoro kosztuje tyle samo, to po co ryzykowac?
Stosuj wapno!

* Wapno w ptynie nie istnieje.

* Plastyfikatory nie zastepuja wapna.

Staraniem Stowarzyszenia Przemystu Wapienniczego ukazaty sie m.in.:

e Tradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie, seria Poradnik Inwestora, Krakow, 2011.
e Jak uniknac wykwitow, seria Poradnik Inwestora, Krakow, 2011.

Stowarzyszenie Przemysiu Wapienniczego

www.wapno-info.pl

Stowarzyszenie Przemystu Wapienniczego, ul. Toruniska 5, 30-056 Krakow
Tel. 12 626 18 76, Fax 12 626 28 87, info@wapno-info.pl, www.wapno-info.pl





