Zastepowanie wapna
domieszkami do zapraw
cementowych obarczone jest
duzym ryzykiem.

Przed zastosowaniem domieszki nalezy zapoznac sie
z petng wersja Aprobaty Techniczne;j.

Zaprawy cementowe
z domieszkami napowietrzajacymi:

* s3 sztywne i kruche,
tatwo pekaja

* s3 podatne na
korozje biologiczng

* nie zapobiegaja
powstawaniu
wykwitéw

® przyspieszaja
degradacje muru

Wapno W zaprawie:
Ny W O

* nadaje zaprawom odpornos¢ na korozje
biologiczna,

* zapewnia uzyskanie optymalnej przyczepnosci
zaprawy do podtoza,

* poprawia urabialnos¢ i plastycznos¢ zapraw,

* zwieksza wiezliwos¢ wody w $wiezej zaprawie,

* zwieksza elastycznos$¢ utwardzonej zaprawy,

* pozwala na zwiekszenie odlegtosci pomiedzy
dylatacjami w murze (tabela 1),

* opdznia wiazanie cementu.
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