
Wapno – uniwersalny materia∏ wià˝àcy

Wapno w zaprawie murarskiej
Najwa˝niejszym parametrem zaprawy murarskiej jest jej przyczepnoÊç do pod∏o-
˝a. Zaprawa przyczepiajàca si´ do elementu murowego na ca∏ej jego powierzch-
ni zapewnia uzyskanie szczelnego po∏àczenia murarskiego. W zaprawach ce-
mentowo-wapiennych wapno hydratyzowane ma najmniejsze co do wielkoÊci
czàsteczki. Wype∏nia ono wszelkie pory i nierównoÊci w pod∏o˝u, na które k∏a-
dziona jest zaprawa murarska. Dzi´ki temu uzyskuje si´ wysoce szczelne po∏à-
czenia, co chroni konstrukcje murowe przed wnikaniem wody. Mury o ma∏ej na-
siàkliwoÊci wodà charakteryzujà si´ d∏ugà ˝ywotnoÊcià w czasie.
Zaprawy murarskie z wapnem charakteryzujà si´ zdolnoÊcià do odkszta∏ceƒ. Za-
prawy cementowo-wapienne dobrze kompensujà, bez utraty kontaktu z pod∏o-
˝em, zmiany liniowe murów powodo-
wane przez zmieniajàce si´ warunki
atmosferyczne (temperatura, wilgoç).
Charakteryzujà si´ równie˝ ma∏à po-
datnoÊcià na p´kanie. Na terenach
sejsmicznych i parasejmicznych (tere-
ny górnicze i pogórnicze) do murowa-
nia powinno stosowaç si´ wy∏àcznie
zaprawy cementowo-wapienne.
W sytuacji, kiedy dochodzi do zawil-
gocenia muru (np. uszkodzona izola-
cja), odprowadzenie wilgoci poza
konstrukcj´ murowà powinno odby-
waç si´ poprzez spoin´. Zaprawa mu-
rarska musi byç bardziej przepuszczal-
na ni˝ spajane przez nià elementy murowe. Dodatek wapna do zaprawy cemen-
towej zwi´ksza jej przepuszczalnoÊç. Zaprawa z wapnem spe∏nia rol´ sàczka
w stosunku do elementów murowych.

Wapno w tynkach wewn´trznych
Zmorà polskich mieszkaƒ i domów jest s∏aba wentylacja pomieszczeƒ. Bardzo
cz´sto w miejscach, gdzie okresowo lub w sposób ciàg∏y panuje podwy˝szona
wilgotnoÊç, mo˝e wystàpiç zjawisko korozji biologicznej. Konsekwencjà jej jest
destrukcja materia∏ów budowlanych powodowana przez rozwijajàce si´ na nich
mikroorganizmy oraz produkty ich metabolizmu. Korozja biologiczna mo˝e wy-
stàpiç równie˝ na elewacjach budynków. Na niektórych ich typach cz´sto ju˝
po jednym roku od ich wykonania mo˝na zaobserwowaç pojawienie si´ alg
i grzybów. Natomiast wewnàtrz pomieszczeƒ, na materia∏ach, które zawierajà
zwiàzki przyswajalne przez mikroorganizmy (np. celuloz´ i jej pochodne), w wa-
runkach podwy˝szonej wilgotnoÊci
(wynik stosowania szczelnej stolarki
okiennej i drzwiowej) bardzo szybko
rozwijajà si´ grzyby pleÊniowe. Rów-
nie˝ materia∏y pochodzenia mineral-
nego mogà byç atakowane przez
grzyby. Nawet niewielka iloÊç materii
organicznej na ich powierzchni (kurz)
mo˝e zainicjowaç rozwój mikroflory.
Zarówno w pierwszym jak i drugim
przypadku wapno oddaje mieszkaƒ-
com nieocenione zas∏ugi. Wystarczy
spojrzeç na do∏àczone zdj´cie. Ko-
mentarz wydaje si´ byç zbyteczny.

Wapno w tynkach zewn´trznych
Szacuje si´, ˝e minimalna trwa∏oÊç tynków wapiennych i wapienno-cemento-
wych wynosi ok. 50-80 lat. Tynki, gdzie jednym z materia∏ów wià˝àcych jest
wapno, sà jedynymi, w których wyst´puje efekt samoleczenia si´ tynku, kiedy
w wyniku odkszta∏ceƒ pojawià si´ w nim drobne nieszczelnoÊci. Tynki na bazie
wapna sà elastyczne, dzi´ki czemu odkszta∏cajà si´ wraz z pod∏o˝em, na którym
zosta∏y po∏o˝one. Ma to istotne znaczenie, gdy˝ wymiary liniowe budynków
zmieniajà si´ nieznacznie wraz ze zmianami temperatury otoczenia oraz wilgot-
noÊci. W kierunku od muru do zewn´trznej powierzchni tynków, w poszczegól-
nych warstwach roÊnie iloÊç wapna. Dzi´ki temu kolejne warstwy stajà si´ coraz
bardziej przepuszczalne dla pary wodnej. Ma to ogromne znaczenie przy regulo-
waniu poziomu wilgotnoÊci murów. 
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Zamiast wapna zastosowano plastyfikator
(domieszk´ napowietrzajàcà).

Wapno posiada w∏aÊciwoÊci grzybobójcze.


